
ปฏิบัติการที่ 1 
การวิเคราะหหาสวนผสมทางเคมีของโลหะ  
โดย ใชเครื่อง Emission Spectrometer  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนกัศึกษาไดเขาใจถึงหลักการทาํงานและวิธีการใชงานและประโยชนของเครื่อง 
spectrometer 
2. เพื่อใหนักศกึษาไดทราบถึงธาตุผสมตางๆที่มีอยูในโลหะผสมที่ทําการศึกษาวเิคราะห 
4. เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะในการใชเคราะหวเิคราะหช้ันสูง และสามารถนําขอมูลที่ได
ไปใชประโยชนในการแกปญหาที่เกิดขึน้ในทางโลหะวทิยาตอไป  

ความเปนมา 
 สวนผสมทางเคมีของโลหะ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดโครงสราง และคุณสมบัติ
ของโลหะ โดยทั่วไปโลหะหรือวัสดุตางๆที่นํามาใชงานในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ จะถูก
กําหนดและควบคุมปริมาณสวนผสมของธาตุดวยระบบมาตรฐานตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถเลือกไป
ใชงานใหถูกตองและเหมาะสมกับงานของตนเอง ดังนั้น ในการผลิตโลหะจึงจาํเปนอยางยิ่งที่
จะตองควบคมุปริมาณใหไดตามมาตรฐาน  
 เครื่อง Emission spectrometer เปนเครื่องวเิคราะหสวนผสมทางเคมีของโลหะที่นิยมใชกัน
มากในอุตสาหกรรมผลิตโลหะตางๆในรปูทีเปนโลหะรปูภัณฑ หรือ เปนชิ้นสวน ซ่ึงเปนขั้นตอน
การควบคุมคณุภาพอกีขั้นตอนหนึ่ง  
เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 1.เครื่อง SPECTROMETER ยี่หอ ARL 3460 – FISONS INSTRUMENTS  
วัสดุ  1.ตัวอยางสําหรับทดลอง คือ Al - alloys กลุม Al-Si-Cu ไดจากลูกสูบรถจักรยานยนต และ
ฝาครอบเครื่องยนต หรือ ฝาครอบหองเฟองรถยนต  
 ขั้นตอนการทดลอง 
1. เตรียมเครื่องทดสอบ  

1.1 เปดเครื่องใหสถานะของเครื่องพรอมที่จะทํางานทุกสวนโดย เขาไป
ตรวจสอบที่เมน ู Instrument status  จะตองเปดเครื่องใหเตรยีมความพรอม
กอนใชงานประมาณ 24 ช่ัวโมง  

1.2 ตรวจสอบแกสอารกอน และเปดมาใชงาน ปรับระดับความดันใชงาน
ประมาณ  

1.3 เปดสวิทชเครือ่ง ;  
1.4 เปดคอมพิวเตอรและเขาโปรแกรมวิเคราะห  



1.5  เปดเครื่องปริ้นเตอร  
2 เตรียมชิ้นงาน  

2.1 ช้ินงานถูกแบงออกเปน 2 ช้ิน คือ ช้ินที่ 1 นําไปหลอมใหมและเทลงในแบบ
หลอโลหะ หรือ แบบหลอทราบ(อาจารยเปนคนกําหนด) ช้ินที่ 2 คงสภาพเดิม
ไว หากชิ้นงานเล็กไมสามารถจับขัดเตรียมตัวอยางได ตองนําไปหุมดวย
พลาสติกแข็งหรือเรซิ่นโดยใชเครื่องเตรียมโดยเฉพาะ  

2.2 ปรับผิวหนาใหเรียบ โดยมีขอแนะนําดังนี ้
2.2.1 โลหะกลุมที่ออน เชนอลูมิเนียม หามเตรยีมผิวดวยการเจียรนยั 

หรือขัดกระดาษทราบ (มีสวนประกอบของธาตุ Si) ใหใช
วิธีการกลึงหรือกัดผิวดวยเครื่องกัดเทานั้น  

2.2.2 โลหะกลุมที่มคีวามแข็งสูง สามารถที่จะเตรยีมไดทั้ง
วิธีการกลึงหรือกัดและนิยมเตรียมดวยการเจียรนยัผิว
ดวยลอหินเจยีรนัย  

2.2.3 ปรับความสูงและขนาดของชิน้งานใหเหมาะกับแทน
วางชิ้นงานทีจ่ะวิเคราะห  

3 การวิเคราะหและการใชโปรแกรม(ศกึษาจากคูมือการใชเครื่อง และ คําแนะนําจากอาจารย
ผูสอน) 

4 นําผลที่ไดมาวเิคราะห ดังนี ้
4.1 มีธาตุผสมอะไรบางที่พบหลังจากการตรวจวิเคราะห และปริมาณที่มีอยูกี่

เปอรเซ็นต  
4.2 สืบคนหาวาโลหะผสมที่พบเปนไปตามมาตรฐานของโลหะผสมกลุมใด(บอก

รหัสมาตรฐานประกอบ) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาสวนผสมทางเคมี 

ธาตุที่ตรวจพบ(%) คร้ังที่
ทดสอบ               
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4.3 บอกถึงอิทธิพลของธาตุตางๆที่พบที่มีตอโลหะผสมกลุม Al alloys  
4.4 หาเฟสไดอาแกรมของโลหะผสมกลุมที่พบในผลการวิเคราะหธาตุผสม และ 

โครงสรางจุลภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 เฟสไดอาแกรม Al- Si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 โครงสรางจุลภาค Al – Si alloys 
 

5. อธิบายถึง ความสัมพันธระหวาง ธาตุผสม – เฟสไดอาแกรม และโครงสรางจุลภาค  
6. สรุปผลการทดลอง  
 
   


