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1. จงอธิบายลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น และ แบบถาวร ของชิ้นงานเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และทองเหลือง ระหว่างการดึงทดสอบ และภายหลังการดึงทดสอบรอยแตกของวัสดุทั้งสามมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
2. จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และ พฤติกรรมของวัสดุทดสอบภายใต้แรงกระทำ ในการทดสอบคุณสมบัติทางกลต่อไปนี้ 
2.1. การทดสอบแรงดึง
2.2. การทดสอบแรงอัด
2.3. การทดสอบการดัดโค้งเย็น
3. จงอธิบายถึงผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบ  ที่มีต่อผลการทดสอบต่อไปนี้
3.1. การทดสอบแรงดึง
3.2. การทดสอบแรงอัด
3.3. การทดสอบการดัดโค้งเย็น
4. สัดส่วน ความสูงต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (h/d) ของชิ้นงานทดสอบแรงอัด มีผลต่อการทดสอบอย่างไร และสัดส่วนที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
5. จงบอกหลักเกณฑ์การทดสอบแรงดัดโค้ง ของข้อต่อไปนี้
5.1. สัดส่วน ความกว้างต่อความหนาที่เหมาะสม
5.2. ค่าความต้านทานแรงดัดโค้ง คำนวณจากอะไร 
5.3. รัศมีการดัดโค้งต่ำสุด ( Minimum Bend Radius) มีค่าเท่าใด 
5.4. วิธีการเตรียมชิ้นงานก่อนการทดสอบสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มม. และ ชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 25 มม. 
6. ในการพิจารณาว่าวัสดุผ่านการทดสอบนั้นจะพิจารณาจากอะไรบ้าง
7. จงนิยามความหมายของ ความแข็ง (Hardness) และ ความแข็งแรง (Strength) และอธิบายหลักการของการวัดความแข็งมาอย่างน้อย 2 แบบ จากแบบ Rockwell, Vickers and Brinell พร้อมทั้งยกตัวอย่างอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการวัดความแข็ง
8. จงบอกความสำคัญของการทดสอบแบบไม่ทำลายในอุตสาหกรรม และ เลือกอธิบายหลักการของการทดสอบแบบไม่ทำลาย ประเภทตรวจสอบจุดบกพร่องภายนอก และจุดบกพร่องภายใน มาประเภทละ  1 วิธีการ 
9. นักศึกษามีชิ้นงานเหล็กกล้าอยู่ 1 ชนิด และต้องการทราบว่า ในเหล็กชนิดนี้มีส่วนผสมทางเคมีอะไรบ้าง และมีปริมาณเท่าใด ควรจะใช้การทดสอบอะไร และ การทดสอบนั้นมีหลักการตรวจสอบปริมาณธาตุในวัสดุอย่างไร 
