การบ้าน : 1302 423 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
Class: 1/2553

กำหนดส่ง : วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ในชั่งโมงเรียนทฤษฎี
คำสั่ง : ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 เท่านั้น
1. จากการทดสอบแรงดึงชิ้นงานทองเหลือง พบว่า มีชิ้นงานทองเหลือง 1 ชิ้น ขาดออกจากกันนอกความยาวพิกัด (gauge length) ซึ่งเป็นระยะที่ใช้ในการคำนวณค่าร้อยละการยืด จงอธิบายข้อต่อไปนี้
a.  เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถใช้ค่าในการคำนวณได้ ใช้รูปที่ 1 ประกอบคำอธิบาย  
b. มีสาเหตุใดบ้างที่เป็นสาเหตุให้ชิ้นงานดังกล่าวขาดนอกความยาวพิกัด
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รูปที่ 1
2. จงศึกษา มอก. 244 เล่ม 11  - 2525 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง(ทั่วไป) และอธิบายการเตรียมชิ้นงานสำหรับการทดสอบแรงดัดโค้ง  ในกรณีดังต่อไปนี้
a. ชิ้นงานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 5 มม.
b. ชิ้นงานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 30 มม.
c. ชิ้นงานท่อเหล็กทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง  10 มม. ผิวท่อหนา  2 มม. 
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